
VIDREPUR
HONEY

VIDREPUR: MOSAIQUE HEXAGONALE

DES MAINS EXPERTES, DES DESIGNS AVANT-COUREURS ET DES NOUVEAUX RELIEFS. LA MAISON VIDREPUR FABRIQUE, AVEC CES 
TROIS ÉLÉMENTS, DES REVÊTEMENTS EN PÂTE DE VERRE PARFAITS POUR LES PISCINES, FAÇADE ET DÉCORATION D’INTÉRIEUR. 
VIDREPUR OFFRE DES SOLUTIONS DE DÉCORATION POUR CRÉER DES ESPACES TENDANCE.

VIDREPUR VOUS PRÉSENTE UN FORMAT ATTRAYANT ET FLEXIBLE : LA MOSAÏQUE ÉMAILLÉE HEXAGONALE, AVEC DEUX FINITIONS: 
SURFACE LISSE ET RELIEF ASYMÉTRIQUE.

QUE VOUS CHOISISSIEZ L’UNE OU L’AUTRE FINITION, UNE POSE ET UN JOINTOIEMENT MINUTIEUX SONT ESSENTIELS POUR OBTENIR 
DE TOUT BON MATÉRIEL UN RENDU ÉLÉGANT.

LA COLLECTION HONEY, GRÂCE À SES PROPRES SPÉCIFICITÉS, PERMET UNE POSE SIMPLE ET UNE EXCELLENTE FINITION. 

L’ASSEMBLAGE DES PLAQUES
CHAQUE CÔTÉ DE LA PLAQUE S’EMBOITE FACILEMENT EN HEXAGONAL OU EN FORME DE SCIE. 
VOUS DEVEZ POSER LES TRAMES DANS LE SENS DE LEUR LONGUEUR EN PARTANT DU CÔTÉ LE PLUS LONG DU MUR OU DU 
SUPPORT À CARRELER. AINSI, IL SERA PLUS FACILE DE FAIRE LES JOINTS DES TESSELLES CAR LES LIGNES DROITES SERONT 
TRACÉES DANS LE SENS DE LA LONGUEUR TANDIS QUE DANS LE SENS TRANSVERSAL LE TRACÉ SERA PLUS COURT.

POUR LA FINITION DES LATÉRAUX, LES TRAMES PEUVENT ÊTRE FACILEMENT COUPÉES À L’AIDE D’UN CUTTER AFIN DE LES 
ADAPTER AU SUPPORT. 

COMPLÉTER LES TRAMES
À CE STADE, NOUS DEVRONS COUPER CERTAINES TESSELLES AVEC DES PINCES À CÉRAMIQUE AFIN DE REMPLIR LES VIDES. 
QUAND LES TESSELLES À DÉCOUPER SONT LISSES, IL SUFFIRA DE MESURER LA LIGNE À COUPER ET EMPLOYER LES PINCES POUR 
DÉCOUPER LA PIÈCE.
QUAND LES PIÈCES HEXAGONALES ONT UN RELIEF ASYMÉTRIQUE, IL EST IMPORTANT DE CHOISIR LE CÔTÉ LE PLUS ÉTROIT AFIN 
DE MIEUX APPUYER SUR LA TESSELLE ET FAIRE AINSI UNE COUPE PLUS PRÉCISE.
UNE FOIS LES PIÈCES DÉCOUPÉES, NOUS REMPLIRONS LES VIDES ET NOUS LAISSERONS LE SUPPORT PRÊT POUR L’ÉTAPE 
SUIVANTE.

LE JOINTOIEMENT
LE JOINTOIEMENT EST UNE ÉTAPE TRÈS IMPORTANTE CAR LE JOINT CONFÈRE AU MILIEU UN RENDU FINAL ESTHÉTIQUE. LA 
COULEUR DU JOINT JOUE ÉGALEMENT UN RÔLE FONDAMENTAL. IL FAUDRA CHOISIR UNE COULEUR EN HARMONIE AVEC LA 
MOSAÏQUE OU LE MILIEU.
DANS CE CAS, LES TESSELLES À RELIEF ASYMÉTRIQUE SE FONDENT DANS LA COLORATION DU MORTIER OU DE LA COLLE ET 
IMPRIMENT UN EFFET FINAL IMPRESSIONNANT.

NOUS DISTRIBUERONS UNIFORMÉMENT AVEC LA TALOCHE CAOUTCHOUC LA COLLE MASTIC SUR TOUTES LES PIÈCES.
 
NOUS ENLÈVERONS ENSUITE AU MAXIMUM L’EXCÈS À L’AIDE DE LA TALOCHE CAOUTCHOUC ET DE LA SPATULE.

NOUS UTILISERONS LE BORD ARRONDI DE LA TALOCHE POUR ENLEVER TOUT CE QUI EST DE TROP. LA POSE DU CARRELAGE 
DANS LE SENS DE LA LONGUEUR RENDRA LA TÂCHE PLUS FACILE.

ENSUITE NOUS UTILISERONS UNE ÉPONGE HUMIDE DANS LE MÊME SENS AFIN D’ENLEVER LES RESTES DE COLLE. LE JOINT DOIT 
ÊTRE UNIFORME ENTRE LES PIÈCES.

APRÈS CETTE ÉTAPE, IL FAUDRA ÉVENTUELLEMENT CORRIGER LES GRUMEAUX, LES PORES OU TOUT AUTRE DÉFAUT EN LAISSANT 
LA SURFACE CARRELÉE LISSE POUR L’ÉTAPE SUIVANTE. 

LE TEMPS DE SÉCHAGE VARIE EN FONCTION DES RECOMMANDATIONS DU FABRICANT DE LA COLLE, DES CONDITIONS D’HUMIDITÉ, 
DE CHALEUR ET DE LA TEMPÉRATURE.

AU FUR ET À MESURE QUE LA SURFACE CARRELÉE SÈCHE, LES TESSELLES PRENNENT UNE TEINTE BLANCHÂTRE. LORSQUE 
L’ASPECT BLANCHÂTRE EST UNIFORME ET QUE LA COLLE EST SÈCHE AU TOUCHÉ, NOUS POUVONS PASSER À L’ÉTAPE SUIVANTE.

DÈS QUE LE MATÉRIEL EST SEC, NOUS EMPLOIERONS UN CHIFFON OU UN TAMPON À RÉCURER EN FIBRE POUR ENLEVER 
DÉFINITIVEMENT LE MASTIC. NOUS OBTIENDRONS ENFIN DES JOINTS PROPRES, DÉFINIS ET DÉLIMITÉS.

AINSI, APRÈS UN NETTOYAGE ADÉQUAT, NOUS AVONS TOUTES LES GARANTIES QUE LE MATÉRIEL DE VIDREPUR A FAIT RESSORTIR 
LES CARACTÉRISTIQUES INTRINSÈQUES DU MATÉRIAU TELLES QUE SA BRILLANCE ET LA FINITION DES PIÈCES SPÉCIALES.


